


Tabela mostrando perda de massa de vários materiais devido à corrosão provocada por diversos compostos
químicos e gráfico mostrando as perdas por erosão em ângulos de ataque diferentes de diversos materiais.
Nas duas aplicações, o Carbeto de Silício tem os melhores resultados.


